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Der Teufelstisch bei Hinterweidenthal.
Ein Beitrag zu seiner Geologie, Morphologie, Verwitterung
und Standsicher heit

Friedrich Héafner & Wolfgang Bohler

Kurzfassung: Ausgangspunkt der Untersuchungen war die Erfordernis, die Standsicher-
heitsverhaltnisse des Naturdenkmals Teufelstisch im Hinblick auf die Geféhrdung seiner
Besucher zu Uberprifen. Fir diese Beurteilung war es notwendig, das geometrisch kompli-
zZierte Gebilde mefdtechnisch exakt zu erfassen; dies wurde durch die Photogrammetrie mit
der erforderlichen Genauigkeit errei cht. Auf3erdem wurden Untersuchungen zur geol ogisch-
petrographischen Beschaffenheit, den geotechnischen Eigenschaften der Gesteine, der
AbWitterungsrate und den statischen Verhdtnissen durchgefihrt. AlsErgebnislaitsich fest-
stellen, daf3in den néchsten Jahrzehnten eineausrei chende Standsi cherheit des Teufel stisches
gegeben und aufgrund des Verwitterungsfortschrittes keine wesentliche Anderung dieser
Situation zu erwarten ist.

Abstract: Starting point of theinvestigations was the requirement to study the stability of
the natural monument "Teufelstisch” (near Hinterweidenthal, SW-Germany) concerning the
endangering of itsvisitors. It was necessary to record the complicated geometric shape; this
object was achieved with the required precision by means of photogrammetry. Furthermore
investigations were carried through according the geol ogical-petrographical structure, the
geotechnical characteristics, the rate of weathering and the statics. As a result the stability
of the"Teufelstisch" can be guaranteed for some decades. L ooking to the rate of weathering
no important change of the present situation can be expected.
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1. Einleitung

In der Stidpfalz, dem sogenannten ,, Dahner Felsland" und dessen Umgebung, gibt es zahl -
reiche Felsgebilde, vori denen die tischartigen als besonders bizarr geformte Verwitterungs-
produkte der Rehbergschichten des pfalzischen Buntsandsteins aufgefaldt werden kdnnen.
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Ahnliche Felsformen sind z. B.aus dem Elbsandsteingebirge und von dem béhmischen Krei-
desandstein bekannt (Petraschek 1908, Hettner 1903). Die einzelnen Felsgebilde des pfalzi-
schen Buntsandsteins haben immer wieder Autoren dazu angeregt, sie zu beschreiben und
ihre Entstehung zu erkléren; zu nennen sind z. B. Haberle (1911,1913, 1927), Weiss (1916),
Ahnert (1955), Illies (1964), Frenzel (1964). Auch der Teufelstisch wurde von einer grofl3en
Anzahl von Autoren erwahnt oder als besonders typischer Aufschluf3 in der sogenannten
Tischfelsregion der Rehbergschichten abgebildet (z. B.Haberle 1911, Dachroth 1980). Die
bisherigen Darstellungen sind jedoch meist qualitativer Art und setzen sich mit den Fels-
bildungen generell auseinander.m Zuge desstarken Besucheraufkommensder Felsen durch
Wanderer und Bergsteiger und damitverbundener haftungsrechtlicher Uberlegungen stellte
sich beziiglich desTeufelstischesfir dieV erbandsgemeindeverwal tung Hauenstein dieFrage
nach der Standsicherheit des Naturdenkmals.

Wir danken der Verbandsgemeindeverwaltung Hauenstein fir die Genehmigung, unsere
Untersuchungsergebnisse an dieser Stelle zu verdffentlichen. Unser Dank gilt ferner Herrn
Prof. Dr. Emmermann, Geol ogisches Landesamt Rheinland-Pfalz, der die petrographische
Beurteilung durchfihrte.

2. Untersuchungsobjekt  und Standort

Beim Teufelstischhandeltes sich,wie der Name bereitssagt, um einetischartigeFelshildung
auf einem schmalen Bergriicken zwischen Salzbach und Wiedauter, westlich der Orts-
gemeinde Hinterweidenthal (Abb. 1). Nach Nordwesten und Stuidosten fallt der Hang fast
unmittelbar steil ab. Der ca. 11 m hohe Teufelstisch ist ein Naturdenkmal, zugleich eine der
markantesten Felsbildungen der Siidpfalz und Wahrzeichen der Ortsgemeinde Hinterwei-
denthal (Abb. 2). Die Aufstandsflacheliegt etwa 280 m NN. Dieeigentliche Tischplatte ruht
auf drei Stitzen, diesichnachobenim Auflagerbereich stark verjiingen.Inder Umgebung des
Tischfelsenssind einige Felsbldcke mit einer Kantenlénge von jeweils mehreren Metern vor-
handen; diese stellen Relikte des urspriinglich wohl umfangreichen Felssporns dar.

3. Geologischer Aufbau

Der Teufelstisch ist stratigraphisch in die Oberen Rehbergschichten einzuordnen. Diese
sind gekennzeichnet durch einen Wechsel von Felsbanken und D unnschichten (Dachroth
1980). Wahrend es sich bei den Felsbanken um mittel- bis grobkornige, rote Sandsteine mit
kieseiigem Bindemittel handelt, bestehen die Dunnschichten aus Schluff- und Feinsandstei-
nen ohne kieseiiges Bindemittel, mit ausschliefllich diagenetischer Verfestigung (Dachroth
1980). Daraus resultiert dierelativ hohe Witterungsbestandigkeit der Felsbanke und die ge-
ringeWitterungsbestandigkeit der Dinnschichten.Bei dem Zerfall der Diinnschichtendurch
Temperaturschwankungen, Wechseldurchfeuchtung, Mineralumbildungen und Wind-
erosion bilden sich Giberhangende Felspartien. Der Tischfelsen kann als extremes Ergebnis
dieser Verwitterung bei allseitigem Angriff der Atmosphérilien aufgefaldt werden. Die
Gesteinsfolge am Teufelstisch ist durch nachstehendes Profil charakterisiert:

Mé&chtigkeit
[m]
Hangendes: fehlt (Oberkante der Tischplatte)
Tischplatte
calm Sandsteine, mittelkornig, rot, gute Kornbindung, parallel geschichtet, teilweise

WabenV erwitterung
ca2m Sandsteine, mittel- bis grobkdrnig, gute Kornbindung, Schragschichtung
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Abb. 1: Lage des Naturdenkmals Teufelstischin der Stidpfalz bei Hinterweidenthal.
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Abb. 1: Lage des Naturdenkmals Teufelstisch in der Stidpfalz bei Hinterweidenthal.
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Abb. 2: Ansicht des Teufelstisches von Stiden (1985).

Stiutzen

15m Sandsteine, feinkdrnig, rot, starke Unterschiede in der Kornbindung, im Ab-
stand weniger cm wechselnd; parallele Schichtung, extreme Aushdhlungen
durch Winderosion

14m Sandsteine, mittel - bisgrobkornig, rot, schwache Ger6lIfihrungin Fein-,Mittel -
und GrobkieskorngrofRe, gute Kornbindung, hauptséachlich im unteren Ab-
schnitt Schréagschichtung

0,8m Sandsteine, mittelkornig, rot, sehr schwach gerdlfiihrend in Feinkieskorngrofle,
gute Kornbildung, parallele Schichtung

22m Sandsteine, mittel- bis grobkdrnig, rot, gute Kornbindung, schwach ger6ll-
fuhrend in Fein-,Mittel- und Grobkieskorngréfie, Schragschichtung

08m Sandsteine, feinkornig, rot, teilweise gebleicht, maRige Kornbindung, Schrag-
schichtung

09m Sandsteine, mittel- bis grobkoérnig, rot, sehr schwach gerélifiihrend in Fein-,

Mittel- und GrobkieskorngréfRe, Schragschichtung, am Top dieser Bank ca.
0,05 m konglomeratischer Sandstein

0,6 m Sandsteine, mittelkdrnig, rot, maRige Kornbindung, schwach ger6lIfiihrend in
Fein- und MittelkieskorngroRe, Schragschichtung

Liegendes: nicht aufgeschlossen (Aufstandsfléche)
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Die Form des Tischfelsens wird vom Verlauf geol ogischer Gebirgstrennflachen bestimmt.
Dieobereund untere Tischflachewird von anndhernd horizontal en Schichtflachen gebil det.
Dieseitliche Begrenzung der Tischplatte und der Stiitzen, auf denensieruht, ist durch Klufte
vorgegeben. In den Dinnschichten wird die Formgebung durch die horizontal verlaufenden
Schichtflachen bestimmt, wo es bei der Verwitterung zum , Aufbléttern” kommt.

4. Petrographie
Eswurden insgesamt 19 Proben am Teufelstisch selbst und in dessen unmittelbarer Um-
gebung entnommen (Abb. 3). Von einer Auswahl wurden Gesteinsdiinnschliffe angefertigt

und im Mikroskop untersucht.

12,34

19

56,718

89,10,12,13,14,16

17

Abb. 3: Probenentnahmepunkte in verschiedenen Niveaus der Stiitzen des Teufel stisches.

M akroskopischer Befund
Eshandelt sich um hellrote bis braunrote, fein- bis mittelkdrnige Sandsteine. Die Kornver-

teilungskurven weisen hohe Feinsand- und Mittel sandgehalte auf; die Schluffanteileliegen
bei 2 bis 20%, die Grobsand- und Kiesfraktion betrégt 1 bis 8% (Abb. 4). Die Kornbindung
ist am Handsttick ohne Versuch als maidig bis gut, jedenfalls als deutlich unterschiedlich bei
den untersuchten Proben anzusprechen. Gel egentlich sind Gerolle(Quarze) in Feinkieskorn-
groRReim Gestein enthalten. Die Proben zeigen manchmal eineleicht kaverntse Ausbildung
(Hohlrédume von 5-7 mm Durchmesser, mit braunen Flecken von Eisenverbindungen).
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Kornverteilung -Summenlinien
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Abb. 4: Kornverteilungsband der untersuchten Sandsteinproben am Teufelstisch.

Bel Probel3 ist eineauffallend engstandige Schichtung vorhanden, diesichineiner bl attri-
gen Absonderung des Materialszu erkennen gibt. Auf den Schichtflédchen sind bei Probe12
Bel&ge von Eisenoxid und nicht quellféhigen Tonmineralen zu beobachten.

Mikroskopischer Befund

Dieinder Sieblinie ermittelte KorngrofRenverteilung deckt sich mit dem mikroskopischen
Befund. Diekleinsten K orndurchmesser wurden mit0,05 mm bei den Proben13 und 14 festge-
stellt. Bei der Kornbindungsart ist Gberwiegend eine indirekte Kornbindung in Form von
Zwickelfullungen zu beobachten. DasBindemittel istin allen untersuchten Féllen sehr unter-
geordnet kieselig, meist tonig in Verbindung mit Eisenoxiden ausgebildet. In einigen Féllen
wurden auch tonig-glimmerige Bindemittel festgestellt. Die Kornsubstanz besteht in erster
Linie aus Quarz; als Nebengemengteile treten Quarzite, Feldspat und Glimmer auf. Die
Korner sind in der Regel angerundet bis gerundet. Etwa bei der Hélfte der Proben ist eine
lagige Textur vorhanden; die Eisenoxide sind Uberwiegend in den Lagen mit geringerem
Korndurchmesser angereichert. Carbonat als Nebengemengteil oder Bindemittel wurde in
keiner der Proben festgestellt.

5. Photogrammetrische Vermessung

Generelle Aspekte

DieVermessung und digitale oder graphische Darstellung einer unregel maRig geformten
Gesteinsformationin der Art des Teufelstisches &3t sich nicht exakt ausfihren, dasonsteine
Aufnahme unendlich vieler Punkte hergestellt werden mifite. Die Auswahl einer endlichen
Zahl von Punkten richtetsich nach dem vorgesehenenVerwendungszweck der Daten.Haufig
werden zum Beispiel Profilein horizontaler oder vertikaler Anordnung oder eine unregel-
maRige Punktverteilung mit Erfassung der wesentlichen Ecken und Kanten in Betracht
kommen.
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Spezielle Mefitechnik

Fur dieBegutachtung der Standfestigkeit des Teufel stischeswaren alsgeometrischelnfor-
mationen vor allem dieForm der Tischplatte, die Lage der Auflageflédchen sowiehorizontale
Schnittedurch die Stutzen in Bodennahesowiein der Héhe des jeweiligen minimalen Quer-
schnitts gefragt.

Die vermessungstechnische Polaraufnahme, also die Messung von Richtungen und
Streckenvon einem bekannten Standpunkt ausnach den gesuchten Neupunkten, scheidetim
vorliegenden Fall aus, da die anzumessenden Punkte nur unter grolRem Aufwand (Leitern,
Gerste) fir die Streckenmessung (Anhalten eines M e3bandes oder Reflektors) zuganglich
sind. Einstandsentfernungsmesser, die nach dem Doppelbildprinzip arbeiten, erlauben zwar
eine Streckenmessung nach nicht zuganglichen Punkten; die Genauigkeit der Ergebnissel a3t
jedoch bei nicht deutlich markierten Punkten sehr zu wiinschen Ubrig. Auferdem ist dabei
nicht zu gewahrleisten, daf? bei der Aufnahme regelméRige Punktverteilungen (horizontale
oder vertikale Schnitte) erzielt werden kdnnen. Das V orwartseinschneiden der Neupunkte
von zwei bekannten Standpunkten aus, ein sehr genaues Verfahren, wirde zusétzlich die
unverwechsel bare Erkennbarkeit eines Neupunktes von beiden Standpunkten auserfordern,
was normalerweise nur bei kiinstlich markierten oder kiinstlich hergestellten Punkten
(Bauwerke) mdglich ist. Allen genannten Verfahren gemeinsam ist ein sehr hoher Zeitauf-
wand fur die Feldarbeiten, da Punkt fur Punkt ein- oder mehrmal s angemessen werden muf3.

Die fur die Vermessung des Teufelstisches angewandte photogrammetrische Methode
bietet demgegentiber zahlreicheVorteile : Die AuRenarbeitenerstreckensichimwesentlichen
auf die Aufnahme einiger Photographien mit einer Stereomef3kammer. Damitwerden fiir die
von beiden Aufnahmen erfaf3ten Objektteile zunachst , unendlich” viele Objektpunkte auf
der photographischen Emulsion gespeichert. Die Ausmessung mit einem photogrammetri-
schen Sterecauswertegerat kann anschliefend im L abor erfolgen, wobei dieinteressierenden
Punkte oder Liniengezielt ausgewahltwerden kbnnen.Zusétzliche M essungen kdnnen nach-
tréglich jederzeit (auch noch nach Jahrzehnten) an den Mef3bildern vorgenommen werden,
ein gerade in geologischen Anwendungen interessanter Nebeneffekt.

Fur die Aufnahme des Teufelstisches am 13. Februar 1984 wurde eine StereomeRkammer
SKM 120 der Firma Zeiss verwendet. Sie besteht aus zwei weitwinkeligen Einzelkammern,
dieim Abstand von genau 1,2 m mit paralleler Aufnahmerichtung fest an einem Basisrohr
angebracht sind. Um Fehler durch Filmwolbung und Filmverzug auszuschalten, werden die
Bilder auf Glasplatten (9x12 cm) aufgenommen.DieBasis mitden Kammern befindetsich auf
einem schweren Stativ und kann mitHilfevon Libellen horizontiertwerden. Fir geneigte Auf-
nahmen werden keilférmige Adapter zwischen Basis und Stativ angebracht.

Der Teufelstisch wurde von drei Seiten her mit jeweils einem Bildpaar aufgenommen
(Abb. 5). Damit waren die wesentlichen Objektteile mindestens auf einem Bildpaar abge-
bildet. Durch Verdeckungen waren allerdings die Bereiche zwischen den Stiitzen zum Tell
nicht einsehbar. Diese wurden bei einer spateren Erganzungsmessung durch einfache
Abstandsmessungen mit einem Zollstock nachgetragen. Ebenso war die Oberflache der
Tischplatte nicht aufzunehmen, da kein entsprechend hoher Standpunkt méglich war. Bei
einer Begehung mit Hilfe einer Leiter konnte jedoch festgestellt werden, daf3 mit Ausnahme
einer Kante (die eingemessen wurde) die Tischoberflache weitgehend eben ist. Da die Ober-
flache begehbar ist, hdtte bei unregelmaRigeren Formen dieser Teil durch eine Polarauf-
nahme erganzt werden kénnen.

Dasnach drei Seiten abfall ende Gel ande erschwerte die Standpunktwahl. Durch eine Auf-
stellung auf einem Felsblock sowie durch Neigung aller Aufnahmeachsen um 30 gon nach
oben war trotzdem eine befriedigende Erfassung moglich. Weitere Schwierigkeiten ergaben
sich durch die Beleuchtungsverhaltnisse. Zwangsl aufig waren die Tischunterflache und vor
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Abb. 5: Stereomef3kammer an einem der Aufnahmestandpunkte nordlich des Teufelstisches.
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allem die wichtige Bertihrungslinie von Tischplatten und Stiitzen um ein Vielfachesdunkler
als die Seitenflachen. Abhilfe schaffte hier zum Teil die Wahl des Aufnahmezeitpunkts
(Abwarten diffuser Beleuchtung mit der Sonneim Riicken) und eineentsprechende, kontrast-
mindernde Entwicklung der Platten.

Trotzdem war die Linieder Plattenauflage auf dem auswestlicher Richtung aufgenomme-
nen Bildpaar kaum zu erkennen. Hier hatte nur eine Aufnahmean einem Sommerabend bei
tiefstehender Sonne oder eine kiinstliche Ausleuchtung bei starken Scheinwerfern Abhilfe
schaffen kdnnen.Imvorliegenden Fall wurde die photogrammetrische A uswertung des kriti-
schen Linienteilsbei den 6rtlichen Ergénzungsmessungen durch einige pol ar aufgenommene
Kontrollmal3e Uberpriift, wobei sich keine Fehler zeigten.

Im Gegensatz zu L uftbildern sind fir terrestrische photogrammetrische A ufnahmen theo-
retisch keine Pal3punkte fir die Auswertung zu bestimmen, da der Mal3stab durch den be-
kannten Abstand beider Kammern und die Orientierung durch diefestegegenseitige relative
Lage der Kammern sowie die Horizontierung mit Hilfevon Libellen vorgegeben ist. Bei der
Aufnahmedes Teufelstisches wurden trotzdem Pal3punkteam Objekt bestimmt. Neben einer
unabhéngigen Kontrolle der Aufnahmeund Auswertunggegen grobe Fehler bietet eine Pal3-
punktbestimmung vor allem eine exaktere Bestimmung des Mal3stabes und erleichtert das
Zusammenfgen der verschiedenen Teilauswertungen.

Am Teufelstisch wurden 4 Pal3punkte in Bodennahe (Tafelnmit kreisformigen Zielen auf
Stativen) und 3 Pal3punkte im Tischplattenbereich (Kreidekreuz, vorhandener Bergsteiger-
haken und die Spitze eines abgebrochenen starken Astes der auf der Platte wachsenden
Kiefer) durch Richtungs- und Streckenmessungen bestimmt.

Abb. 6: Zeiss-Planimat D 2 zur photogrammetrischen Auswertung.
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Auswertung

Zur photogrammetrischen Auswertung wurde eine Zriss-Planimat D2 mit dem fur terre-
strische Aufnahmen notwendigen Zubehor eingesetzt (Abb. 6). Nach dem Einlegen der
beiden zusammengehoérigen Mefibilder in das Gerét ergibt sich ein optisch-mechanisches
Modell des Objekts, das vom Auswerter stereoskopisch und unverzerrt betrachtet werden
kann. Der Mal3stab der Auswertung kann am Auswertegerét eingestellt und mit den vor-
handenen Pal3punkten tberprift und gegebenenfallskorrigiert weden. Mit einer punktférmi-
gen MelRmarke, die ebenfalls rdumlich wahrgenommen wird, fahrt der Auswerter nun die
interessierenden Punkte oder Linienab. Die photogrammetrische Auswertungist daseinzige
Mefverfahren, dasauch eine geometrisch exakte Darstellung unregel mafiiger Linienerlaubt.
Beim Zeiss-Planimat, einem analogen AusWertegerét, wird die von der MeBmarke vorge-
nommene Bewegung unmittel bar auf einem zugeschalteten Zeichentisch durch ein Zeichen-
werkzeug graphisch realisiert. Durch einen zwischengeschalteten , Universalneigungs-
rechner” wird auch fir geneigte Aufnahmen eine Darstellung in einer horizontalen (oder
wahlweise vertikalen) Ebene erzeugt.

DadiePlatte des Teufel stisches mit sehr guter Néherung durch Ebenen dargestel It werden
kann, wurden neben den Linien der Auflage auf den Stiitzen lediglich die obere und untere
Tischkante sowie eine Linieetwa in der Mitte zwischen diesen beiden Kanten ausgewertet.
Die betreffenden Linienwurden im Gerat mit der Mel3marke abgefahren und als Grundri3-
darstellung im MaR3stab 1 : 20 auf dem Zeichentisch kartiert. In unregel mafdigen Abstanden
wurden auf3erdem die Hohen (bezogen auf einen willkurlichen Bezugspunkt am Ful3 des
Naturdenkmals) am Hohenzahlwerk abgelesen und in die Zeichnung eingetragen. An den
Stiitzen wurden die oben genannten horizontalen Schnitte ebenfallslinienhaft ausgewertet
und gezeichnet. Die Hohe lief? sich dabei sowohl durch die Struktur des Objekts als auch
durch Kontrolle am Hohenzahlwerk einhalten. Da die vorhandenen Pal3punkte vorweg auf
dem Zeichnungstrager kartiert worden waren, lieen sich die Auswertungen der drei Bild-
paare bequem und exakt vereinigen.

Die notwendigen Ergénzungsmessungen wurden erst nach Abschlufd der photogramme-
trischen Arbeiten durchgefiihrt. Sie wurden in eine Kopie der Auswertung eingetragen und
danach die Reinzeichnung angefertigt (Abb. 7).

MeRgenauigkeit

Die Genauigkeit photogrammetrischer Vermessungen héngt ab von der Prézision der
verwendeten Pal3punkte, vom Aufnahmemal3stab und von der Definition der auszumessen-
den Punkte und Linien. Die Paf3punkte am Teufelstisch hatten Genauigkeiten von besser als
+ 3 mm (AusnahmeKiefernast mit+ 10 mm) und kdnnen somit als praktisch fehlerfrei ange-
sehen werden. Die Genauigkeit der photogrammetrischen Auswertung zeigte sich bei Punk-
ten, die auf zwei verschiedenen Bildpaaren lagen und damit doppelt ausgewertet werden
konnten. Bel deutlich markierten Punkten lagen die Genauigkeitenum+ 1 cm,bei den Tisch-
kanten um = 3 cm. Die grofRten Ungenauigkeiten wurden nattirlich durch dieVernachl assi-
gung der Unebenheiten der einzelnen Flachen des Tisches verursacht. Mit entsprechendem
Aufwand hétten hier weitere Punkte oder Profile bestimmt werden kénnen. Da die Flachen
jedoch weitgehend eben sind, hétten weitere M essungen keinewesentlichen Anderungender
gesuchten Ergebnisse bewirkt. Auswirtschaftlichen Erwégungen wurden sie deshalb unter-
lassen.

Arbeitsaufwand
Der Zeitaufwand fir die gesamte Vermessung (ohne Fahrzeiten) betrug etwa 40 Stunden,
davon entfallen ca. 20% auf die AulRenarbeiten (Pal3punktbestimmung, Aufnahmen und
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Abb. 7: Lageplan des Teufelstisches.
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Schwerpunktlage

Zur Festlegung des Tischplattenschwerpunktes und -V olumenswurde eine Zei chnung der
Platte angefertigt,indie Liniengleicher Plattendickeausden vorhandenen Héheninformatio-
nen interpoliert wurden. Danach wurde aus Lagen von starker Pappe ein Modell der Platte
hergestellt. Das VVolumen wurde dann durch Gewichtsvergleich zwischen einem 10 m® ent-
sprechendem Pappestiick und dem Plattenmodell ermittelt. Die Schwerpunktlage wurde
durch Aufhangen des Pappmodells an verschiedenen Ecken ermittelt.

6. Abmessungen des Teufelstisches

Aufgrund der photogrammetrischen V ermessung ergeben sich fol gende spezifische Werte
desTeufelstisches (die Stiitzen sind entsprechend der Benennungin Abb. 7 mit den Ziffern1,
2 und 3 bezeichnet):

Maximale Hohe der Oberkante der Tischplatte Giber Aufstandsflache: 12,65 m*)

Dicke der Tischplatte (an der Auf3enkante): 1,20 - 2,99 m
Hoheder Tischplattenunterkante tiber Bezugspunkt (ander AuRenkante): 9,17 - 9,95 m*)
Grundfléche Oberkante Tischflache (A): 56,11 m?
Flache in der Hohe der Mittellinie durch die Tischplatte (B): 54,72 m?
Grundfléche Unterkante Tischflache (C): 52,18 m?
Stutze 1

Grundfl&che etwa 2 m tber Aufstandsflache (J): 10,76 m?
Grundflache im Auflagebereich der Tischplatte (K): 0,97 m?
Stutze 2

Grundfléache etwa 2 m Uber Aufstandsflache (F): 3,00 m?
Grundflache im Auflagebereich der Tischplatte (G): 3,95 m?
Minimaler Querschnitt (H): 2,32 m?
Stutze 3

Grundfléache etwa 2 m Uber Aufstandsflache (D): 0,50 m?
Grundflache im Auflagebereich (E): 0,36 m?
Minimaler scheinbarer Querschnitt (etwa 6,8 m Uber Boden): 0,33 m?
Volumen der Tischplatte: ca 134 m?

Die Lage des Schwerpunktes ergab sich etwa im Zentrum des Querschnitts der Stiitze 2.

*) Als Bezug wurde willkirlich ein Bodenpunkt nérdlich des Tischfel sens festgesetzt; der eigentliche
Fupunkt des Tischfelsens liegt je nach Standort 1,5- 2 m hoher.

7. Gesteinseigenschaften
Auf die Kornverteilung wurde bereits im Abschnitt 4 eingegangen.

Wasseraufnahmefahigkeit

An15 Proben wurde die Wasseraufnahmefahigkeit bei Atmospharendruck in Anlehnung
an DIN 52103 ermittelt. Die festgestellten Werte liegen zwischen 1,8 und 9,8 Gew.-%H0;
das arithmetische Mittel betrégt 5,78%,die Standardabweichung 3,2.
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Frostempfindlichkeit

An 5 Proben wurden einfache Frostversuche durchgefihrt. Das Probenmaterial wurde
jeweils dreifach geteilt, um Abweichungen im Verhalten von Einzelproben feststellen zu
kdnnen. Die Gesteine wurden in Geféfl3en bei vollstandiger Wasserbedeckung 24 Std. bei
—18°C his—20°C eingefroren und sich schliellich 24 Std. zum Auftauen bei Zimmertempe-
ratur selbst Uberlassen. Der Frost- Auftauvorgang wurde zehnmal wiederholt. Die einzelnen
Zerfallsstadien der Proben wurden fotografisch festgehalten (Abb. 8-11). Das Verhalten der
untersuchten Proben zei gt starke Unterschiedeinder Frostanfalligkeit. Wéhrend dieProbel9
aufler geringem Absanden keinen Zerfall zeigt, ist die Probe13 nach 10 Versuchen weitest-
gehend in schuppenfdrmige Bléattchen zerfallen. Die anderen Proben ordnen sich zwischen
den genannten Beispielen ein.
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Abb. 8: Zustand der Probe F13/1im Frostversuch ~ Abb. 9: Zustand der Probe F13/1im Frostversuch
vor Versuchsbeginn. nach 10 Versuchszyklen (frostanfalig).
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Abb. 10: Zustand der Probe F 19/1 im Frostversuch ~ Abb.11: Zustand der Probe F19/1im Frostversuch
vor Versuchsbeginn. ‘ nach 10 Versuchszyklen (nicht frostanfallig).

InAbb.12 ist dieSiebliniefir dieBrockchenverteilung der Gesteinewiedergegeben, wie sie
sich fur die einzelnen Teilproben nach 10 Versuchen jeweils ergibt. Von den untersuchten
Proben war die Nr. 13 die feinkdrnigste, die auRerdem eine makroskopisch erkennbare,
ausgepréagte Feinschichtung aufwies. Offensichtlich hat diese Ausbildung den Frostzerfall
begunstigt.
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Kornverteilung -Summenlinien

Schldmmkorn Siebkorn

Ton Schiuff 0,002-0,06 mm Sand 0,06 -2mm Kies 2-60mm Steine
<0,002mm{ Fein- Mittel - Grob- Fein- Mittei- Grob - Fein- Mittel- Grob - b somm
<C C b a I I m jud = .V u >V

ST

100

90

80

3
o

70

~
o

60

@
o

Gesamtmenge —

S0

o
o

40

&~
o

30

w
o

20

N
o

—« Gewichtsprozente der

o

L 44T
0 Ladoth’] s ols1e
0001 0,002 0006 001 002 006 0.1 02 06 1 2 6 10 20 60 100

Korn # log d(mm) —»

Abb. 12: Brockchenverteilungsband der untersuchten Gesteine nach durchgefiihrten Frostversuchen.

Trocknungs-Befeuchtungsverhalten

DasV erhalten von Gesteinen gegentiber wechsel nder Durchfeuchtung und Austrocknung
gibt neben dem Frost-Tau-Wechsel gute Hinweise tiber die Verwitterungsanfalligkeit. Aus-
trocknung und Befeuchtung treten bei mitteleuropéischen Klimaverhaltnissen héaufiger auf
als Frost-Tau-Wechsel. Eswurden an 5 Proben jeweils zwei verschiedene Versuche durch-
gefuhrt:

a) Der einfache Trocknungs-Befeuchtungsversuch (Wechselfeuchtversuch)

Hierbei werden die Proben 24 Std. unter Wasser gelagert, um eine weitgehende Séttigung
zu erzielen. Nach Fitzner (1970,S.254) kann in dieser Zeit eine Porenfillung> 50% erwartet
werden. Anschlief3end wird das Wasser abgegossen und das Material 24 Std. bei 105°C (bis
zur Gewichtskonstanz) getrocknet. Die Versuche wurden zehnmal wiederholt. Eszeigt sich,
daR bei dieser Versuchsdurchfilhrung im Verhalten der Proben keine bedeutenden Unter-
schiede zu Tage treten und im Ubrigen bei alen Proben nur ein geringer Zerfall zu beob-
achten ist.

b) Der Wechselfeucht-Abriebversuch

Bei diesem Versuch werden die Proben in einer Trommel, die sich bis zur Drehachsein
einem Wasserbad befindet,10 Minuten langlangsam bewegt (Vorschlag der Internat. Ges. fir
Felsmechanik). Anschlief3end wird das Probenmaterial getrocknet, gewogen und der Sieb-
rickstand > 2 mmin Gewichtsprozent der Ursprungsmenge bestimmt. Neben der wechseln-
den Durchfeuchtung und Trocknung findet bei diesem Versuch, der ebenfalls zehnmal an
jeder Probe durchgefuhrt wurde, ein mechanischer Abrieb durch die Bewegung in der
Trommel statt.

Beispielesind in Abb. 13-14 wiedergegeben. Eszeigt sich, da3 die Zerlegung des Proben-
materialsin erheblich gréerem Umfang stattfindet alsim einfachen Wechselfeuchtversuch.
Die Unterschiede zwischen den einzel nen Proben treten deutlichin Erscheinung. Im Falleder
Probe 17 tritt ein extremer Zerfall ein (mittelkdrniger Sandstein). Eszeigt sich, dal3im Frost-
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Abb. 13: Wechselfeucht-Abriebversuch, Zustand
der Probe T 17/1 vor Versuchsbeginn.

[Gew.% >2mm]

100 1

Abb. 14: Wechselfeucht-Abriebversuch, Zustand
der Probe T 17/1 nach 10 Versuchszyklen (anfalli-
ges Gestein).
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Abb.15: Siebriickstand der Probenin Gew.-%> 2 mm beim Frostversuch (F), Wechselfeucht-V ersuch (W)

und Wechselfeucht-Abriebversuch (T).
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versuch die Zunahme an gréReren Stlicken gering ist; findet eine Zerlegung statt, dann in
Teilchen von < 2 mm Durchmesser. |m Wechselfeucht-V ersuch und besondersim Wechsel-
feucht-Abrieb-Versuch findet meist eine bedeutende Zunahme der Stuckigkeit statt. Eine
Ausnahme machtdieProbel7,bei der ein nahezu totaler Zerfall in Komponentenvon< 2mm
Durchmesser zu beobachten war.

Abb.15 stellt die Versuchsergebnisse der einzelnen Proben nach jeweils10 Durchgéngen
alsSiebrickstand> 2 mm in Gew.-% der Ausgangsmenge dar (F= Frostversuch, W= Wech-
selfeucht-Versuch, T = Wechselfeucht-Abrieb-Versuch). Eswird klar, daf’ die Proben unter-
schiedliche Anfélligkeiten gegentber den verschiedenen Versuchen zeigen. Die hdchste
Widerstandsfahigkeit ist bei allen Proben im einfachen Wechselfeucht-Versuch gegeben.
Beim Wechselfeucht-Abrieb-Versuch wurden Uberwiegend geringe bis mittlere Wider-
standsféhigkeiten festgestellt. Hinsichtlich der Frostanfalligkeit ist das Ergebnis sehr unein-
heitlich.

Druckfestigkeit und Biegezugfestigkeit

InAnlehnung an DIN 52105 wurden die Druckfestigkeiten der Sandsteinean wiirfelférmi-
gen Prufkorpern und solchen prismenéhnlicher Form bestimmt. Die Werte liegen bei wiirfel-
férmigen Priifkorpern von 50 mm Kantenlange zwischen 31,4 und 53,1 N/mm? arithmeti-
sches Mittel x = 40,7 N/mm? Standardabweichung o= 8.

Bei langlichen, prismenahnlichen Priifkérpern mit einer Druckflache von 25 cm?ergeben
sich Werte von 50,0 - 76,0 N/mm? arithmetisches Mittel x = 585 N/mm? Standardab-
weichungo= 8,5.Anzwei Probenwurde dieBiegezugfestigkeit desGesteinsnach DIN 52112
bestimmt. Die Werte liegen bei 4,85 N/mm?2im Mittel.

Die Mittelwerte zur einachsialen Druckfestigkeit und zur Biegezugfestigkeit liegen im
unteren Drittel des fir Sandsteine zu erwartenden Spektrums.

Rohdichte
An 9 Proben wurde die Rohdichte bestimmt. Die Werte schwanken zwischen 19,7 und
23,6 KN/m® Das arithmetische Mittel x betragt 21,2 KN/m® Standardabweichung u= 1,2.

8. Uberlegungen  zur Verwitterungsrate

Um die langfristige Standsicherheit des Teufelstisches beurteilen oder wenigstens ein-
grenzen zu konnen, ist es notwendig, eine Vorstellung Uber dieVerwitterungsrate am unter-
suchten Objekt zu gewinnen. Dies ist nur mit langfristigen Beobachtungen moglich. Da
frihere M essungen am Teufelstisch nicht vorliegen, waren dieeinzigen Anhaltspunkte Foto-
grafien, deren dlteste wohl um 1908 entstanden ist (veréffentlicht von Haberle 1911, nach
einer Vorlage von Eigner 1908). Erwartungsgemald konnten beim Vergleich der verschiede-
nen FotoskeineV erdnderungen festgestellt werden, da die GréRRenordnung der Abwitterung
unterhalb der bei diesen MaR3stabsverhaltnissen feststellbaren Raten liegt. Es erwies sich
deshalb alsnotwendig, auf Literaturangaben und Vergleichszahlen, besondersaus dem Ver-
breitungsgebiet des Buntsandsteinseinzugehen. Die Literaturangaben schwanken innerhalb
erheblicher Spannweiten und sind hinsichtlichihrer Zuverlassigkeit unterschiedlich zu beur-
teilen; héufig handelt es sich um grobe Schatzungen.

Beziglich der Steilwande des Buntsandsteins der Insel Helgoland gibt Krumbein (1975,
S. 6ff.) mit Hinweis auf Wiebel (1848) und Fulscher (1905) Werte fir die Riickverlagerung
zwischen 3 und 20 m pro Jahrhundert an; nach Angaben von Krumbein und Brohm (1907)
konnten jedoch an Brandungshohlkehlen der Insel innerhalb von 6-10 Jahren keine meR3-
baren Verluste festgestellt werden.
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Zehnder (1982,S.67) gibt fir granitische Werksteine im Stadtbereich AbWitterungsraten
von 1-2 mm pro Jahrhundert an. Grimm & Volkl (1983, S.409) gehen im M Unchener Raum
von Verwitterungsraten an mafdig verwitterten Werksteinen von umgerechnet 0,5 mm pro
Jahrhundert aus.

Knetsch (1960, S. 202) berichtet von Steinbriichen in Agypten, daR dort Bearbeitungs-
spuren, die mehrere1000 Jahre alt sind, noch erhalten sind, al so keine mef3bare Abwitterung
festzustellen ist (arides Klima, granitoide Gesteine).

Haberle (1911,S.54; 1913, S.52ff.) glaubte, fUr den Bereich des pfél zischen Buntsandsteins
Verwitterungsraten von 43 mm in ca. 100 Jahren rekonstruieren zu kdnnen. Er bezog sich
hierbei auf Verwitterungserscheinungen an Ruinen stidpfalzischer Felsenburgen (Altdahn,
Falkenburg, Drachenfels), dievor nunmehr 297 - 463 Jahren zersttrt wurden (Haberle tiber-
sah, dal3der Drachenfelsnicht1689, sondern bereits1523 zerstort wurde). HaberlesV erwitte-
rungsraten basieren auf den Annahmen, daf3

- die Felswande beim Burgenbau samtlich glatt bearbeitet und eventuell vorher vorhandene
Verwitterungserscheinungen beseitigt wurden; demnach wéren die heute vorhandenen
Verwitterungserscheinungen nach Zerstérung der Burgen entstanden

- die herausgearbeiteten Ldcher im Felszur Aufnahme der Deckenbal ken eine Mindesttiefe
von 10 cm hatten; aus geringerer Balkenlochtiefe schlief3t Haberle auf die Grofie der Ver-
witterungsrate. Frenzel (1962, S. 457) unterstiitzt Haberles Auffassung und betont, das
Alter der Verwitterungserscheinungen sei mit 300 Jahren eher zu hoch als zu niedrig
angegeben.

Diese Annahmen sind so nicht haltbar. Esgibt keinen zwingenden Grund anzunehmen,
dal man sich beim mittelalterlichen Burgenbau der M Gihe unterzog, sémtliche ins Bauwerk
integrierten Felswande, die eventuell V erwitterungserscheinungen aufwiesen, glatt zu bear-
beiten. Die Tiefeder Balkenl6cher im Felswaren entsprechendihrer jeweiligen Funktion nach
Querschnitt und Tiefe hdchst unterschiedlich dimensioniert; dieslaft sich an den genannten
Ruinen ohne weiteres nachvollziehen.

Eine Abwitterungsrate&f3t sich so nicht rekonstruieren. Haberle hat mit den u.a.1913 ver-
offentlichten Detailfotosvon Verwitterungsformen an der RuineDrachenfel sunfreiwilligden
Beweisdafur geliefert,daf an natiirlichen Fel swanden im pfél zischen Buntsandstein mit einer
sehr geringen Verwitterungsrate zu rechnen ist. Die Abbildungen 16 und 17 sowiel8 und 19
zeigen in einer Gegeniiberstellung jeweils Reproduktionen der HABERLESchen Aufnahmen
von 1913 und neuen Fotografien des gleichen Objekts 1985. Der Beobachtungszeitraum
betrégt 72 Jahre. Nur bei sehr genauem Vergleich der Aufnahmenlassensich Unterschiedein
denVerwitterungsformen feststellen. Setzt man voraus, da3sich dasauRere Erscheinungsbild
der Kleinverwitterungsformen bei einer Rickverlegung von Felswanden zumindest in be-
stimmten Details verandern mufite, soist zu folgern, dal3eineerhebliche Riickverlagerung der
beobachteten Felswand nicht stattgefunden hat. Dies bedeutet, dal3 die Abwitterungsrateim
pfélzischen Buntsandstein zumindest bei den Sandsteinen mit maRiger bis guter Korn-
bindung, bezogen auf eine groRRere Wandflache, erheblich unter 5 mm in 100 Jahren liegt.
Diesgilt jedoch nicht fir Mauerwerk aus Werksteinen desBuntsandsteins. An den gleichen
Burgen wurden einzelne verwitterungsbedingte Hohlrdume bis 40 cm Tiefein Mauern fest-
gestellt.

Ubertragt man das Ergebnis dieser Uberlegungen auf das Naturdenkmal Teufelstisch, so
ergibt sich, daR dieV erwitterungsrateim Hinblick auf einige Jahrzehnte keine entschei dende
Grole darstellt.
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Abb. 17: Bildausschnitt wie Abb. 16 (Hafner 1985).
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Abb.18: Aufnahmee n&sVerwntterungsdetaulsam Aufsatzfelwn der Felsenburg Drachenfels be| Busen-
berg (Haberle, ca. 1913).Breitedes Ausschnitts ca. 1 m.

-

Abb 19 Blldausschnltt WIeAbb 18 (Hafner 1985)
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9. Standsicher heitsbeurteilung
Es soll vorausgeschickt werden, daf? ein exakter rechnerischer Standsicherheitsnachweis
nicht vorgenommen wird, da die Bestimmung der Eingangswerte mit Unsicherheiten be-
haftet ist. FUr die Beurteilung der Standsicherheit des Naturdenkmals Teufelstisch sind
folgende Faktoren von Belang:
- Die Lage des Schwerpunktes der Tischplatte in bezug auf die Auflageflachen (1),
- DieDruckfestigkeit des Sandsteinesim Bereich der minimalen Auflageflacheim Verhalt-
nis zur gegebenen ,,Boden"pressung  der Tischplatte (2),
- Das Fortschreiten der Verwitterung (Verwitterungsrate) (3),
- Das Auftreten von horizontal wirkenden Kréften auf Stutzen und Tischplatte (4),
- Die Stabilitat der Tischplatte selbst (5).

zul: DieTischplatteruht auf drei Teilflachen (Stitzen1, 2 und 3; Abb. 7),die zusammen
eine scheinbare Aufstandsfl ache (GrundriR) von 5,28 m? aufweisen.

Der Schwerpunkt liegt Glber dem zentralen Teil der Stiitze 2; seine Lage wurde an einem
Modellkérper mit hinreichender Genauigkeit bestimmt (Kap. 5). Damit sind urspriingliche
Vermutungen, dafd beim Versagen der schmalen Stutze 3 ein Abkippen der Tischplatte zu
befilirchten sei, gegenstandsl os geworden.

zu 2: Dakeinedie Standsicherheit der Stiitzen entschei dend beeinflussende Trennflachen
vorhanden sind, ist die Druckfestigkeit des Sandsteines in den unginstigen Bereichen das
wesentliche Beurteilungskriterium. Die Schwachezone liegt dicht unter der Tischplatte, wo
der anstehende Sandstein als au3erst miirbe anzuseheniist; tellweise entspricht dasMaterial
nur einem dicht gelagerten Sand. Aufgrund der vorgenommenen Laborversuche (Kap. 7)
liegen diemittlereneinachsial en Druckfestigkeiten der Sandsteinebei 40,7 N/mm? Hierbei ist
zu beriicksichtigen, daf? ausreichend dimensionierte Proben im Auflagebereich der Tisch-
platte nicht entnommen werden konnten. Da aufgrund der Gelandeaufnahme zu vermuten
ist, dafl3 gerade dort dieniedrigsten Werte vorliegen, wurdefir die nachfolgendeBetrachtung
der Laborwert um 25% auf 30 N/mm? abgemindert.

Im vorhergehenden Text wurde von einer , scheinbaren" Auflageflache der Tischplatte
gesprochen. Durch Hohlraumbildungim Zuge der Verwitterung (Abb. 20 und 21) reduziert
sich die tatsachliche Auflageflacheim Bereich der Stutze3 um ca. 40% und betrégt dort nur
ca.0,21 m?anstellevon 0,36 m? Des weiteren ist zu beachten, daf der minimale Querschnitt
der Stitzen nicht in allen Féllen mit der Auflageflache der Tischplatte identisch ist.

So betragt der minimale Querschnitt bei Stiitze 2 = 2,32 m?(Auflageflache: 3,95 m? und
bei Stiitze3 = 0,15 m?(Auflageflache: 0,21 m?%).Das Gewicht der Tischplattebetragt aufgrund
der Messungen ca. 2840 KN (284 t). Die Flachenpressung im Bereich der Aufstandsflachen
der Tischplatte ergibt sich zu ca. 553 KN/m? (5,5 Kp/cm?).

Bei Zugrundelegung der minimalen Querschnitte der Stiitzen errechnet sich die Flachen-
pressung zu ca. 825 KN/m?(8,2 Kp/cm?).Wiirde man die Gesamtlast nur auf die Stiitze 2 auf-
bringen (Schwerpunkt), resultiert im ungunstigsten Fall eine Fléchenpressung von maximal
1224 KN/m? (12,2 Kp/cm?). Hiermit wird deutlich, daR hinsichtlich der Druckfestigkeit des
Sandsteins (30 MN/m?) hohe Sicherheiten vorhanden sind.

Frenzel (1964, S.179) behauptete (ohne Angabe von Zahlenwerten), die Druckfestigkeit
isolierter Felstirme des pfalzischen Buntsandsteins werde Uberschritten, wenn ihre Héhe
mehr als50 m betrage. Abgesehen davon, daR die Stiitzen des Teufelstisches weit niedriger
sind, und damit nach dem Kriterium von Frenzel alssicher gelten kénnen, mifiten nach den
vorliegenden Untersuchungen auch Felsen von mehr als50 m Héhe, von der Druckfestigkeit
her gesehen, standsicher sein.
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Abb. 20: Hohlraumbildung mit Doppelkegelbildung an der Stiitze 3 des Teufel stisches. Breitedes Bild-
ausschnittes ca. 40 cm (Aufnahme: Hafner 1985).

zu. 3: Das Materialverhalten der Sandsteine des Teufel stisches wurde hinsichtlich seiner
Verwitterungsempfindlichkeit verschiedenen Laborversuchen unterworfen; auferdem
wurde versucht, die Abwitterungsrate indirekt Uber vergleichbare Beobachtungen zu
erschlieflen.

Ergebnisse der Versuche

Frostempfindlichkeit: Wie sich gezeigt hat, werden die Sandsteine, insbesondere diefein-
schichtigen, wiesie auch im Auflagerbereich der Tischplatte anzutreffen sind, inerheblicher
Weise von Frosteinwirkung zerstort. ImVersuchfand im Gegensatz zu den tatséchlichen Ver-
héltnissen am Teufelstisch jedoch eine weitgehende Wasserséttigung der Porenrdume statt;
die tatséchliche Frostsprengungswirkung durfte aufgrund der bescheidenen Wassersétti-
gung der Gesteine im Naturdenkmal gering sein.

Trockungs-Befeuchtungs-Wechsel: Dieser Wechsel ist bei mitteleuropéischen Klimaver-
haltnissen ein bedeutender, haufiger Faktor der Gesteinszerstérung. Die Austrocknung wird
im Auflagerbereich der Tischplatte dadurch abgemildert, da hier wegen der Geometrie des
Tischfelsens direkte Sonneneinstrahlung im Sommer kaum vorhanden ist. Mit den natir-
lichen Verhaltnissen am ehesten vergleichbar scheint uns der in Kap. 7 geschilderte einfache
Wechselfeuchtversuch; bei diesem Versuch zeigten sich nur geringe Veranderungen des
Probenmaterials.

Andere Verwitterungsarten wie Zersetzung durch Algenbewuchs, Salzsprengung,
L 6ésungsvorgange im Bindemittel der Sandsteine dirften aufgrund der Beobachtungen und
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Abb. 21: Reliktevon Materialbriicken nach schichtparalleler Verwitterung an der Stitze 3 des Teufels-
tisches. Breite des Bildausschnittes ca. 1 m (Aufnahme: Hafner  1985).

der Zusammensetzung der Sandsteine keine wesentliche Rollespielen. Leider fehlen bisher
einschl&gige L angzeitbeobachtungen, um die qualitativen Versuchsergebnisse, dieeineVer-
witterungsanfalligkeit der Sandsteine des Teufelstisches zweifelsfrei erwiesen haben, in eine
quantitative Verwitterungsrate umzusetzen.

Die Prognose bleibt deshal b auf Uberlegungen und Beobachtungen angewiesen, wiesieim
Kap.8 diskutiert wurden. Hieraus kann allerdings gefol gert werden, daR hinsichtlich der Ver-
witterungsratein den néchsten Jahrzehnten keine entschei denden negativen Auswirkungen
auf die Standsicherheit des Tischfelsens zu befurchten sind.

zu 4: Die Standsicherheit des Teufelstisches wird durch angreifende Windlasten beein-
tréchtigt. Fir einen rechnerischen Ansatz liegen uns keine Erfahrungen vor; deshalb bleiben
diese Krafte unberticksichtigt.

zu 5: Bei der Ortsbesi chtigung wurden an der Tischplatte keine Trennflachen entdeckt, die
ein Auseinanderbrechen befiirchten lassen. Eskann deshal b davon ausgegangenwerden, dafd
in Uberschaubaren Zeitréumen an der Tischplatte keine wesentliche negative Verénderung
eintritt.

Zusammenfassung: Die verschiedenen Untersuchungen und Uberlegungen zur Stand-
sicherheit des Naturdenkmal s Teufelstisch haben ergeben, dal? zur Zeit die Standsicherheit
ausreicht und daRRin den nachsten Jahrzehnten keinegrundsétzliche Anderung dieser Situa-
tion aufgrund des Verwitterungsfortschrittes zu erwarten ist.
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